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The Name of Specific Test Test Method   
Flexural Properties BS 2782 : Part 10 : Method 1005 : 1977 
  BS 2782 : Part 3 : Method 335A : 1993 
  ISO 178 : 2001 
  BS EN ISO 178 : 1997 
  ASTM D790-2002 
Hardness BS 2782 : Part 6 : Method 1001 : 1997 
  ASTM D2583 : 1995 (2001e1) 
  EN 59 : 1977 
Thickness BS 2782 : Part 6 : Method 630A : 1994 
  BS 2782 : Part 6 : Method 631A : 1993 
  ISO 4593 : 1993 
  ISO 4591 : 1992 
Density BS 2782 : Part 6 : Method 620A to 620D : 1991 
  ISO 1183 : 1987 
  ASTM D792-2000 
Water Absorption BS EN ISO 62 : 1999 
  ASTM D570-1998 
Compressive Strength BS 2782 : Part 3 : Method 345A : 1993 
  BS EN ISO 604 : 1997 
  ASTM D695 : 2002a 
Shear Strength BS 2782 : Part 3 : Method 340A : 1978 
  BS 2782 : Part 3 : Method 340B : 1978 
Tensile Properties BS 2782 : Part 3 : Method 320E : 1976 
  ASTM D638 : 2002a 

Peel of Stripping Strength of Adhesive Bond ASTM D903-1998 

Creep Test WIS 4-34-04 : 1995 

  


